
 

 

 

 

 

 

 

 

附錄一 
XRD 之 JCPDS 圖譜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

附錄二 
銅或鐵金屬改質型 TiO2光觸媒及標準品之 XANES圖譜 
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附錄 2-1. 銅金屬改質型 TiO2光觸媒及標準品之 XANES圖譜 
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附錄 2-2. 鐵金屬改質型 TiO2光觸媒及標準品之 XANES圖譜 


